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In unseren Adern flief3t Farbe.

raneni pryskyrice pomoci
rozpoustedla

Jehliénaté dfeviny jako smrk, borovice nebo borovice
limba obsahuji hodné pryskyfice. Ta sice pékné voni, E 03.11.2010
avs$ak pfi povrchové tpravé plisobi potize...

Jehli¢naté dfeviny jako smrk, borovice nebo borovice limba obsahuji hodné pryskyfice. Ta Pouzité produkty
sice pékné voni, avSak pfi povrchové tipravé pusobi problémy: skvrnitou kresbu namortent,

zpomalené schnuti nebo naru$eni roztékani a pfilnavosti laku. Nitro-Verdiinner 8017
Aby se tomu zabranilo, musite pred zacatkem povrchové tipravy odstranit pryskyfici. Na Lasurpinsel HS 50 mm

to existuje fada postupti. Seznamte se zde s dvéma nejic¢innéjsimi:

v - oo Lakyrnicky overal 3M
Roztok na odstranéni pryskyrice s obsahem

rozpouétédla: Ochranné bryle

Spréavny roztok na odstranéni pryskyfice:

Nitrofedidlo ADLER

Jak na to:

Peclivé vybruste dfevo zrnitosti 120 ve sméru vldken a odstrarite prach z brouseni.

Nyni mtiZete Stétcem nebo dostateCné nasaknutym hadrem vydatné nanést a rozet¥it
nitrofedidlo ADLER. Po minuté aZ dvou odstrartite zbyvajici tekutinu ¢istym hadrem.

U vétsich predmétti 1ze také nitrofedidlo ADLER nastfikat na plochu, z niZ se mé odstranit
pryskyfice.

Pak nechejte schnout jesté priblizné tfi hodiny pii pokojové teploté. Po lehkém
vyhlazovacim brousSeni zrnitosti 120 aZ 150 bude vysledek perfektni!


https://www.adler-laky.cz/produkty/tuzidla-redidla-cistice/redidla/nitro-verdunner-8017~p1170
https://www.adler-laky.cz/produkty/profesionalni-prislusenstvi/stetce-a-kartace/lasurpinsel-hs-50-mm~p1286
https://www.adler-laky.cz/produkty/profesionalni-prislusenstvi/ochranne-pracovni-prostredky/lakyrnicky-overal-3m~p1302
https://www.adler-laky.cz/produkty/profesionalni-prislusenstvi/ochranne-pracovni-prostredky/ochranne-bryle~p1362

Tipy:

 Zajistéte dobré vétrani mistnosti!

» Po odstranéni pryskyfice bruste opatrné, protoze
pryskyfici je mozné odstranit pouze do hloubky pfiblizné
0,5 mm.

« Vlivem tepla nebo slune¢niho zareni na dievo miize
pryskyfice opét zacit prolinat z hlubSich vrstev. Proto
provedte povrchovou Upravu plochy, z niz byla
odstranéna pryskyfice, do jednoho az dvou dnd.

» Roztok na odstranéni pryskyfice pouzijte vzdy pouze
jednou, jinak nedosahnete dobrého vysledku.

DodrZujte pokyny, relevantni pro bezpecnost, uvedené v bezpecnostnim listu pro
nitrofedidlo ADLER 80001!
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