¢/ ADLER |

In unseren Adern flief3t Farbe.

PRIPRAVA & PECE & UDRZBA

fe.opotrebovaného
povrchu nabytku

Opotiebované ¢asti nabytku mohou byt zase jako nové
diky transparentnimu laku ADLER Grilith Krallack - Spray. 3 16.01.2013

V pribéhu let se povrch nabytku opotfebovava, ztraci barvu a vypada matné. S takovym
poskozenim si uz nemusite délat tézkou hlavu, protoZe pomoci transparentniho laku ve Pouzité produkty
spreji ADLER Grilith Klarlack-Spray miZete opotfebované povrchy snadno zrenovovat.

Uké&Zeme vam krok za krokem, jak na to:

Grilith Klarlack-Spray

Finishpapier Bogen


https://www.lakyadler.cz/produkty/pece-oprava/servis-oprava/grilith-klarlack-spray~p808
https://www.adler-laky.cz/produkty/udrzba-oprava/oprava-renovace-dreva/grilith-klarlack-spray~p808
https://www.adler-laky.cz/produkty/profesionalni-prislusenstvi/brusiva/finishpapier-bogen~p1291

Pracovni kroky

L

Krok 1 - Priprava renovovaného

povrchu

Ocistéte a odmastéte opotfebované plochy bavlnénym hadfikem.
Povrch musi byt €isty, suchy, soudrzny s podkladem a bez

mastnoty.

Krok 2 - Brouseni

Renovovanou oblast peclivé obruste pomoci brusné houbicky
Scotch-Brite nebo velmi jemného brusného papiru zrnitosti P
320 az P 360. Brusny prach potéz povrchu dtikladné setiete.



https://www.lakyadler.cz/produkty/pece-oprava/servis-oprava/grilith-klarlack-spray~p808

Krok 3 - Lakovani

Nésleduje lakovani povrchu transparentnim lakem ve spreji
ADLER Grilith Klarlack-Spray ve vybraném stupni lesku . V
zavislosti na podkladu a na poZadovaném vzhledu je lak k
dispozici ve 3 stupnich lesku: leskly, pololeskly a matny.
Nadobu s lakem nejprve diikladné protfepejte asi po dobu 2
minut. Pfi stiikani drZzte plechovku vzdy svisle k povrchu.
Strikejte priblizné ze vzdalenosti 25 cm pfi pokojové teploté

rovnomeérné a ne prilis silné na ur¢ené misto.

V pribéhu lakovani byste méli nadobu jednou za Cas opét
protfepat. NeZ zacnete lakovat pfimo opravovany nabytkovy
dilec, doporucujeme vam provést test lakovani ne neviditelném
misté. Diky testu lakovani okamZité zjistite, zda se po lakovéani
neobjevi nezadouci rozdily v barvé nebo lesku mezi

renovovanymi a ptivodnimi povrchy.



https://www.lakyadler.cz/produkty/pece-oprava/servis-oprava/grilith-klarlack-spray~p808

Zde vidite vysledek renovace opotfebovaného nabytkového
dilce.
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